Jak uklada¢ mozaike

Uroda mozaiki, jej oryginalnos$¢, mozliwos¢ tworzenia wymysinych i niepowtarzalnych
kompozycji sprawiaja, Zze ma ona ciagle wielu zwolennikow. Ukladanie jej wymaga
jednakze szczegolnej wiedzy, umiejetnosci i starannosci.

Dzisiaj mozaiki kupujemy w gotowych zestawach. Najcze$ciej wykonane sa ze szkla,
ceramiki, gresu lub kamienia naturalnego. Elementy, tworzace wzory i ornamenty, potaczone
sg siatkg plastikowg lub specjalnym papierem. Dzieki temu praca glazurnika jest tatwiejsza i
szybsza, wymaga jednak szczegolnej wiedzy 1 umiejetnosci. Przed przystapieniem do klejenia
mozaiki warto doktadnie zaplanowac jej kompozycje 1 rozmieszczenie, tak aby w miejscach
najlepiej widocznych byta umieszczona gtéwna kompozycja.

Podloze to podstawa

Pod mozaiki podtoze musi by¢ idealnie rowne. Drobne elementy przykleja si¢ na bardzo
cienkiej warstwie zaprawy. Rozprowadza si¢ ja grzebieniem o najdrobniejszych zgbach,
czasami stosuje si¢ narzedzia parkieciarskie. Zbyt gruba warstwa kleju moze spowodowaé
zapadanie si¢ kostek mozaiki i, w konsekwencji, wyplywanie zaprawy ze szczelin.

Jesli oktadzina mozaikowa styka si¢ z innymi ptytkami, ktorych grubos¢ jest wieksza, trzeba
tak przygotowac¢ podtoze, by w koncowym efekcie lica sasiadujacych ptaszczyzn byly na
jednakowym poziomie. Najlepszym sposobem jest wklejenie cienkiej ptyty gipsowej,
zbrojonej wtoknem szklanym.

Odpowiedni klej

Uelastyczniona Zaprawa Klejowa Atlas nadaje si¢ do przyklejania mozaiki na typowych
podtozach mineralnych, takich jak tradycyjne tynki cementowe. Natomiast na ptytach
gipsowo-kartonowych nalezy zastosowac zaprawe o zwigkszonej elastycznosci i
przyczepnosci, np. Atlas Plus. W przypadku mozaiki marmurowej konieczne jest
zastosowanie zaprawy klejowej na bazie biatego cementu, jakim jest Atlas Plus Biatly. Klej
ten nie powoduje przebarwien nasigkliwej oktadziny. Sprawdza si¢ doskonale na $cianach,
gdyz jest zaprawg o zmniejszonym splywie.

Mozaika jest doskonata do wykanczania krzywizn. Na tukach wypuktych zwigksza si¢
znacznie szerokos$¢ spoin prostopadtych do tuku krzywizny, a na wklgstych jest odwrotnie —
krawedzie szczelin zblizajg si¢ do siebie. Sporo czasu zajmuje ich wyrownanie. Prace utatwi
klej o przedtuzonym czasie otwartego schni¢cia i korygowalnos$ci , jakim jest wtasnie Atlas
Plus — mamy wigcej czasu na wlasciwe ustawienie szerokosci spoin.

Bez docinania

Projektujac oktadzine z mozaiki, warto przyja¢ wymiary, ktore sg wielokrotnoscia
pojedynczych elementéw. Unika si¢ w ten sposob trudnego i1 pracochtonnego docinania. Jest
to zadanie nietatwe, pracochtonne 1, w konsekwencji, drogie. Cigcia proste wykonuje si¢
maszynkami recznymi, ale tylko niektore sg do tego przystosowane i zazwyczaj pochodza z
gornej potki cenowej. Cigeia ukosne (fazowanie do taczen w narozach) wykonuje si¢ w
zasadzie tylko przy uzyciu recznej szlifierki katowej, kazda kostke mozaiki osobno.

Po ulozeniu mozaiki na zaprawie klejowej, skorygowaniu szerokosci spoin w klastrach 1
pomigdzy nimi, delikatnie dociskamy cato$¢ przy pomocy styropianowej packi, fugownicy
lub innego narzedzia. Trzeba to robi¢ z duzym wyczuciem. Kazdy gwaltowny ruch moze
spowodowac ,,rozjechanie si¢” fug.



Innowacyjne spoiny

Fugowanie mozna rozpocza¢ co najmniej 24 godziny po zakonczeniu przyklejania mozaiki.
Doskonale nadajg si¢ do tego celu fugi z serii Atlas Artis — elastyczna lub
epoksydowa. Fugi te, z innowacyjnym systemem Color Protect, cechuje
zwigkszona odpornos$¢ na zabrudzenia. Ponadto sa odporne na promieniowanie
UV, przebarwienia, wykwity, na ataki grzybow i glonéw. Fuga Epoksydowa Atlas
Artis posiada dodatkowe zalety — zwigkszong odporno$¢ na wycieranie,
zabrudzenia, dziatanie olejow 1 detergentéw oraz wodoszczelnos$é, dlatego
szczegoblnie polecana jest do przyklejania mozaiki w miejscach mokrych, w
lazienkach, basenach.

Z kolei fuga Atlas Artis Style to dekoracyjna fuga cementowa z Efektem Brokatowym. Dzieki
niej mozna stworzy¢ niezwykta okladzing, mienigcg si¢ tysigcem $wietlnych
refleksow.

Fugi serii Atlas Artis stosuje si¢ w spoinach o grubosci od 1 do 25 mm, doskonale wiec

nadaja si¢ do wypehiania spoin mi¢dzy pltytkami o nieregularnych ksztattach. Dzigki

kroétkiemu czasowi wigzania, juz po trzech godzinach od fugowania mozna rozpocza¢
czyszczenie okladziny.
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Wzor na ilos¢

Przy spoinowaniu mozaiki zuzywa si¢ kilkakrotnie wigcej zaprawy niz przy innych pracach.
Zazwyczaj jest to ok. 2-3 kg na 1 m?. Obliczy¢ precyzyjnie potrzebng ilo$¢ zaprawy w
,»proszku” na zafugowanie 1 m? oktadziny z ptytek, pomoze nam nastgpujacy wzor:

----------- xCxDx1,5 = [kg/ m?]

Gdzie: A to dlugos¢ ptytki [mm], B — szerokos¢ ptytki [mm], C — grubos¢ ptytki (gltebokosé
szczeliny fugi) [mm], a D — szerokos¢ szczeliny fugi [mm]
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